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石綿分析結果報告書の概要 



No. 建屋名称 採駁El 建材名

1 市営中原上宿住宅 2022/1/28 塗材

2 市嘗中庫上1l1住宅 2022/1/28 盪材

3 Uガス貯戴設備 2022/1/28 塗材

※各建材の仕上げ面（表面）から層1 、 層2•••を示す。 色は目視により判断した，
材質については｀ 目祖による檬定である。
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アスベスト分析結果一 覧

（市営中原上宿住宅アスベスト調査委託）

場所 層No. 層状鱈（色）

1 白

2 白灰

外雙（東面）

3 ライトグレー

4 クリーム

1 白

2 白灰

外璧（北面）

3 ライトグレー

4 クリーム

1 アイポリ ー

外雙

2 グレー

※分析方法は． JIS A 1481-1「違材製品中のアスベスト含有率測定方法」による．

分析結果
材貫（撞定）

9919仕 ”"t 9砂r ；イト ルそう什 ”引うイト ”リ9ィう4ト 定性結果
CJIS A l48Hl 

塗材 含有なし 含賓なし 含有なし 含有なし 含有なし 含有なし

主材 含有なし 含有なし 含有なし 含有なし 含有なし 含有なし

71＾
．

入H含有なし

下地讀整材 含有なし 含有なし 含有なし 含有なし 含有なし 含有なし

下地Ill豊材 含有なし 含有なし 含有なし 含有なし 含有なし 含賓なし

塗材 含有なし 含賓なし 含有なし 含有なし 含布なし 含有なし

主材 含有なし 含有なし 含有なし 含有なし 含布なし 含有なし

nぺ1H含有なし

下地●豊材 含布なし 含有なし 含有なし 含有なし 含有なし 含有なし

下地鯛董材 含有なし 含有なし 含有なし 含有なし 含有なし 含有なし

塗材 會有なし 含有なし 含有なし 含有なし 含有なし 含有なし

,x,·�,含有なし

霰体 含有なし 含有なし 含有なし 含有なし 含有なし 含有なし
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